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测试结果:

邻苯含量测试

测试方法: 参照 US EPA 3550C:2007和 US EPA 8270D:2007的方法。样品经有机溶剂萃取后，采用 GC-MS进

行分析

序号 名称 CAS 号 单位
方法

检出限

测试结果

1
1 邻苯二甲酸丁酯苄酯(BBP) 84-74-2 mg/kg 50 ND
2 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 85-68-7 mg/kg 50 ND
3 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP) 117-81-7 mg/kg 50 ND
4 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) 28553-12-0 mg/kg 50 ND
5 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) 117-84-0 mg/kg 50 ND
6 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) 26761-40-0 mg/kg 50 ND
7 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP) 117-82-8 mg/kg 50 ND
8 邻苯二甲酸二戌酯(DPP) 84777-06-0 mg/kg 50 ND
9 邻苯二甲酸二异戊酯(DiPP) 650-50-5 mg/kg 50 ND

10 1,2-邻苯二酸二(C7- 11支链与直链)烷基(醇)
(DHNUP) 68515-42-4 mg/kg 50 ND

11 邻苯二甲酸二戊酯(DnPP) 131-18-0 mg/kg 50 ND
12 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 84-69-5 mg/kg 50 ND
13 邻苯二甲酸二正戊基异戊基酯(PiPP) 776297-69-9 mg/kg 50 ND
14 邻苯二甲酸二(C6-8支链)烷基酯(DIHP) 71888-89-6 mg/kg 50 ND
15 1,2-苯二羧二戊酯支链和直链 68515-50-4 mg/kg 50 ND
16 对苯二甲酸二辛酯(DOTP) 6422-86-2 mg/kg 50 ND
17 邻苯二甲酸二正己酯(DHP) 84-75-3 mg/kg 50 ND
18 己二酸二乙基己基酯(DEHA) 103-23-1 mg/kg 50 ND

19
邻苯二甲酸二（C6-C6）烷基酯：(癸基，己基，辛
基）酯与 1，2-邻苯二甲酸的复合物且邻苯二甲酸
二己酯含量≥ 0.3%

68515-51-5
68648-93-1 mg/kg 50 ND

备注：

mg/kg = 毫克每千克, ppm
ND=未检出，小于方法检出限

限值：根据欧盟 REACH法规附录 XIV要求，单一邻苯物质含量不得超过 1000mg/kg

样品. 样品描述
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